


PLANUNGSRICHTLINIEN

8 9
RESITRIX®—Dichtungsbahn RESITRIX°MB RESITRIX°MB RESITRIX®SK Partial Bond RESITRIX°SK W Full Bond RESITRIX®CL RESITRIX®CL RESITRIX°SK W Full Bond
RESITRIX®CL RESITRIX®CL RESITRIX®
RESITRIX®SK Partial Bond
RESITRIX°SK W Full Bond
RESITRIX®
mit/ohne Flachengrundierun
. . . Flachengrundierung FG35, Flachengrundierung FG35, Polyurethan-Kleber L g. g
Befestigungsart Einzelbefestiger lose oder verklebt . . . . HeilRbitumen FG35, ggf. mechanische
ggf. ohne Grundierung ggf. ohne Grundierung PU-LMF-02 )
Befestigung
mind. 10 cm, mind. 5 cm, mind. 5 cm .
- . . . . . . . . . je nach Verlegeart
Uberdeckung der Bahnen mind. 13 cm auf unkaschier-  mind. 8 cm auf unkaschier- mind. 5 cm mind. 5 cm, mind. 8 cm auf unkaschier- mind. 5 cm mind. 5 bis 13 cm
tem EPS-Hartschaum tem EPS-Hartschaum tem EPS-Hartschaum '
Nahtverbindung HeiRluftverschweilung HeiRluftverschweiung
j h Verl t
SchweiRbreite mind. 8 cm mind. 4 cm mind. 4 cm Je nach Veriegear

mind. 4 bis 8 cm

*) Siehe auch: Tabellen 6.2, 6.4 und 6.5 in welchen Fallen auf eine Grundierung verzichtet werden kann.
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PLANUNGSRICHTLINIEN

Innerhalb der nachfolgenden Ubersichten werden alle
Verlegemoglichkeiten fiir RESITRIX®-Dichtungsbahnen
in Abhangigkeit von tblichen Untergriinden und von

6.1 SELBSTKLEBENDE RESITRIX® — DICHTUNGSBAHNEN AUF MINERALWOLLEPLATTEN (MW)

DAA-dm werkseitige, oberseitige Bitumenbeschichtung vollflachig

nur fiir nicht genutzte bzw.Vlieskaschierung

Dacher Fabrikate:
Rockwool-Bondrock MV
Rockwool-Georock Plus
Rockwool-Keprock Plus

werkseitige, anorganische, partiell
faserverstarkte Beschichtung

Fabrikat:
Rockwool-Megarock

6.2 SELBSTKLEBENDE RESITRIX®-DICHTUNGSBAHNEN AUF POLYSTYROL-HARTSCHAUMPLATTEN (EPS)

DAA-dm werkseitige Kaschierung aus partiell
nur fur nicht Bitumenbahn, besandet oder

genutzte Dacher talkumiert

DAA-dh vollflachig

auch fir genutzte

Dacher, begehbar )
werkseitige Kaschierung aus partiell

Bitumenbahn mit abgeflammter
PE-Trennfolie

vollflachig
unkaschiert mit Vordeckung aus partiell
kaltselbstklebender Bitumenbahn
und abgeflimmter PE-Trennfolie

vollflachig

Bevorzugte Verlegevariante

Auflasten/Nutzschichten bzw. Begriinungen dargestellt.
Dabei ergibt sich eine Vielzahl von Varianten.

RESITRIX°SK W
Full Bond

RESITRIX®SK
Partial Bond

RESITRIX®

RESITRIX®SK
Partial Bond

RESITRIX®

RESITRIX°SK W
Full Bond

RESITRIX®SK
Partial Bond

RESITRIX®

RESITRIX°SK W
Full Bond

RESITRIX®°SK
Partial Bond

RESITRIX®

RESITRIX°SK W
Full Bond

Fiir jede dieser Verlegemoglichkeiten sind die verlegetech-
nischen Vorzugsvarianten farblich hervorgehoben.
Die anderen Varianten kénnen unter Berlicksichtigung

ca. 140

ca.70

ca. 70

ca. 140

entfallt

entfallt

entfallt

entfallt

ca. 200 beliebig
ca. 100 bis 20°
ca. 100
ca. 200

beliebig

weiterer Randbedingungen, wie z.B. veranderte Witterungs-
verhdltnisse oder Ausbildung einer voriibergehenden
Behelfsabdichtung, durchaus sinnvoll oder notwendig sein.

Einbaubedingungen des
Dammstoffherstellers beachten;

ggf. zusatzliche MaRnahmen
gegen Abrutschen vorsehen.

Einbaubedingungen des Damm-
stoff- und des Bitumenbahn-
herstellers beachten; ggf.
zusatzliche MaBnahmen gegen
Abrutschen und Uberschreitung
der Temperaturbestandigkeit

von EPS (s. auch Hinweise unter
Abschnitt 3, Allgemeine Planungs-
hinweise) vornehmen.
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6.3 SELBSTKLEBENDE RESITRIX®-DICHTUNGSBAHNEN AUF POLYURETHAN-/ POLYISO - HARTSCHAUMPLATTEN (PUR / PIR)

DAA-dh und DAA-ds unkaschiert bzw. werkseitig kaschiert partiell RESITRIX®SK ca. 70 ca. 100 bis 20° Einbaubedingungen des

auch fiir genutzte Partial Bond Dammstoff- und des

Dacher, begehbar RESITRIX® Bitumenbahnherstellers
beachten;

ggf. zusatzliche MaRnahmen
gegen Abrutschen vorsehen.

SYSTEMAUFBAU vollflachig RESITRIX®SK W ca. 140 ca. 200 bis 20° Die vollflachige Verklebung aller

Full Bond Einzelschichten ermdglicht ein
unterlaufsicheres Kompaktdach.
Es sind nur trocken gelagerte

Bitumendampfsperrbahn vollflachig mit
Elastomerbitumen verklebt.

Unkaschierte Warmedammplatten, vollflachig und Dammplatten, ohne etwaige
vollfugig mit Elastomerbitumen verklebt, ohne Kaschierungen einzubauen (Siehe
HeiRabzug. auch Dammstoffherstellerangaben).

Fabrikat Elastomerbitumen : WIROBIT KOMPAKT
Elastomerbitumen

Fabrikat Warmedammung : puren PIR KOMPAKT SD*

Bevorzugte Verlegevariante

6.4 SELBSTKLEBENDE RESITRIX® — DICHTUNGSBAHNEN AUF SCHAUMGLASPLATTEN (CG)

DAA-ds unkaschiert ohne Vordeckung vollflachig RESITRIX®SK W entfallt bis 20°

DAA-dx und mit HeiRabzug Full Bond

Einbaubedingungen des
Dammstoff- und des
Bitumenbahnherstellers

auch fiir genutzte
Dacher, begehbar
und befahrbar

beachten;
werkseitig oberseitig mit Bitumen vollflachig RESITRIX®SK W entfallt bis 20° ggf. zusatzliche Malnahmen
beschichtet, ohne Vordeckung Full Bond gegen Abrutschen vorsehen.

Fabrikat:
Foamglas-Ready Board
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6.5 SELBSTKLEBENDE RESITRIX® — DICHTUNGSBAHNEN AUF TRAGKONSTRUKTIONEN, UNGEDAMMT

Holzschalung,
gespundet /
Holzwerkstoff

Stahlbeton
Bimsbeton

Porenbeton

Stahltrapezprofil

Bevorzugte Verlegevariante

ohne Vordeckung

Vordeckung aus reiBfester Bitumenbahn,
besandet oder talkumiert, aufgenagelt

Vordeckung aus kaltselbstklebender
Bitumenbahn mit abgeflammter
PE-Trennfolie

ohne Vordeckung

Vordeckung aus reiBfester Bitumenbahn,
besandet oder talkumiert

Vordeckung aus kaltselbstklebender
Bitumenbahn mit abgeflammter
PE-Trennfolie

Sickenfuller (aulRer EPS)

partiell

vollflachig

partiell

vollflachig

partiell

vollflachig

partiell

vollflachig

partiell

vollflachig

partiell

vollflachig

vollflachig

RESITRIX®SK
Partial Bond

RESITRIX®

RESITRIX°SK W
Full Bond

RESITRIX®SK
Partial Bond

RESITRIX®

RESITRIX°SK W
Full Bond

RESITRIX®SK
Partial Bond

RESITRIX®

RESITRIX°SK W
Full Bond

RESITRIX®SK
Partial Bond

RESITRIX®

RESITRIX®SK W
Full Bond

RESITRIX®SK
Partial Bond

RESITRIX®

RESITRIX°SK W
Full Bond

RESITRIX®SK
Partial Bond

RESITRIX®

RESITRIX°SK W
Full Bond

RESITRIX°SK W
Full Bond

ca. 70

ca. 140

ca. 70

ca. 140

entfallt

entfallt

ca. 100

ca. 200

ca.70

ca. 140

entfallt

entfallt

ca. 70

ca.

ca.

Ca.

Ca.

ca.

Ca.

Ca.

ca.

ca.

100

200

100

200

150

300

100

200

100

beliebig

beliebig

beliebig

beliebig

ZusatzmaBnahmen und/oder
Auswahl einer Vordeckung

in Abhdngigkeit von Art und
Zustand der Tragkonstruktion
und nach Abstimmung mit
unserer RESITRIX®-Anwen-
dungstechnik
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6.6 SELBSTKLEBENDE RESITRIX® — DICHTUNGSBAHNEN AUF ALTDACHERN (SANIERUNG OHNE ZUSATZDAMMUNG)

Normalbitumen Blasen, Falten, Schmutz, partiell RESITRIX®SK ca.70 ca. 100 beliebig Ggf. zusatzliche MaBnahmen

Elastomerbitumen Unebenheiten beseitigen; Partial Bond gegen Abrutschen vornehmen.
. . . RESITRIX®

APP-Bitumen Spa’:jere Sdchr:rprC/orlgange musse::z;ge;fhlossen Verlegung und zusatzliche

Kunststoffbahnen werden; desha eriegung nurau ichtungen MaRnahmen erst nach

mit einer funktionierender Horizontalbefestigung im
Dachrandbereich und vor aufgehenden Bauteilen
moglich.

Ruicksprache mit unserer
RESITRIX®- Anwendungstechnik.

(weichmacherfrei)
Elastomerbahnen
Flissigabdichtung
Polyurethan-
Ortschaum

6.7 VERKLEBUNG MIT RESITRIX®CL AUF MINERALWOLLEPLATTEN (MW)

DAA-dh werkseitige Kaschierung streifenweise RESITRIX®CL ca. 200 bis 20° Einbaubedingungen des
.. aus Bitumenbahn, besandet Verklebung Dammstoffherstellers
auch fiir genutzte ¢ PULME-02 oot
Déicher, begehbar mit FU-LvAE- eachten.
vollflacheige RESITRIX®CL ca. 1500 bis 20° Ggf. zusatzliche MaRBnahmen
Verklebung mit gegen Abrutschen vornehmen.
Heillbitumen
werkseitige, oberseitige Vlieskaschierung streifenweise RESITRIX®CL ca. 200 beliebig
Fabrikat: Ve el
mit PU-LMF-02

Rockwool-Bondrock MV
Rockwool-Megarock

Bevorzugte Verlegevariante
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6.8 VERKLEBUNG MIT RESITRIX®CL AUF POLYSTYROL-HARTSCHAUMPLATTEN (EPS)

Vordeckung aus reiBfester Bitumenbahn, streifenweise RESITRIX®CL ca. 200 beliebig
besandet oder talkumiert Verklebung mit
PU-LMF-02]
DAA-dm vollflachige RESITRIX®CL ca. 1500 beliebig
A el Verkle.bung mit Einbaubedingun.gen des Damm-
genutzte Dicher Heibitumen stoff- und des Bitumenbahn-
herstellers beachten; ggf.
DAA-dh Vordeckung aus kaltselbstklebender streifenweise RESITRIX®CL ca. 200 beliebig zusitzliche MaRnahmen gegen
auch fur Bitumenbahn mit abgeflammter Verklebung mit Abrutschen und Oberschreitung
genutzte Dacher, PE-Trennfolie PU-LMF-02 der Temperaturbestandigkeit
begehbar " .
vollflschige RESITRIX®CL ca. 1500 beliebi von EPS- (s.auch Hmv.velse unter
. g Abschnitt 3, Allgemeine Planungs-
Verklebung mit . ;
HeiRbitumen hinweise) vornehmen.
unkaschiert, ohne Vordeckung streifenweise RESITRIX®CL ca. 200 bis 20°
Verklebung mit
PU-LMF-02
6.9 VERKLEBUNG MIT RESITRIX°CL AUF POLYURETHAN- / POLYISO - HARTSCHAUMPLATTEN (PUR / PIR)
DAA-dh unkaschiert oder werkseitig vlieskaschiert streifenweise RESITRIX®CL ca. 200 bis 20° Einbaubedingungen des
Verklebung Dammstoffherstellers beachten;

auch fir genutzte + PU-LMF-02
Dacher, begehbar m U Ggf. zusatzliche MaBnahmen

gegen Abrutschen vornehmen.

Bevorzugte Verlegevariante
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6.10 VERKLEBUNG MIT RESITRIX®CL AUF SCHAUMGLASPLATTEN (CG)

DAA-ds
DAA-dx

auch fir
genutzte Dacher,
begehbar und
befahrbar

Bevorzugte Verlegevariante

unkaschiert mit Vordeckung aus
Bitumenbahn, besandet, oder talkumiert

unkaschiert ohne Vordeckung
und mit HeiBabzug

werkseitig oberseitig beschichtet mit
Bitumen und mit Vordeckung aus
Bitumenbahn, besandet oder talkumiert

Fabrikat:
Foamglas-Ready Board

werkseitig oberseitig beschichtet
mit Bitumen, ohne Vordeckung

Fabrikat:
Foamglas-Ready Board

streifenweise
Verklebung mit
PU-LMF-02

vollflachige
Verklebung mit
HeiBbitumen

vollflachige
Verklebung mit
HeiRbitumen

streifenweise
Verklebung mit
PU-LMF-02

vollflachige
Verklebung mit
Heilbitumen

vollflachige
Verklebung mit
HeiBbitumen

RESITRIX® CL

RESITRIX®CL

RESITRIX®CL

RESITRIX®CL

RESITRIX®CL

RESITRIX®CL

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

ca.

200

1500

1500

200

1500

1500

bis 20°

bis 20°

beliebig

bis 20°

bis 20°

beliebig

Einbaubedingungen des
Dammstoff- und des
Bitumenbahnherstellers
beachten;

Ggf. zusatzliche MaBnahmen
gegen Abrutschen vornehmen.
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6.11 VERKLEBUNG MIT RESITRIX°CL AUF TRAGKONSTRUKTIONEN, UNGEDAMMT

Holzschalung, Vordeckung aus reilRfester, besandeter streifenweise RESITRIX®CL ca. 200
gespundet / Bitumenbahn, aufgenagelt Verklebung mit
Holzwerkstoff PU-LMF-02
vollflachige RESITRIX®CL ca. 1500
Verklebung mit
HeiRbitumen
Vordeckung aus kaltselbstklebender streifenweise RESITRIX®CL ca. 200
Bitumenbahn mit abgeflammter Verklebung mit
PE-Trennfolie PU-LMF-02
_ ZusatzmaBnahmen und/oder
vollflachige RESITRIX®CL ca. 1500

Auswahl einer Vordeckung
in Abhangigkeit von Art und
beliebig Zustand der Tragkonstruktion

Verklebung mit
HeiRbitumen

Stahlbeton Vordeckung aus Bitumenschweibahn streifenweise RESITRIX®CL ca. 200 und nach Abstimmung mit
Verklebung mit unserer RESITRIX®-Anwen-

Bimsbeton PU-LMF-02 dungstechnik

Porenbeton
vollflachige RESITRIX®CL ca. 1500

Verklebung mit
HeilRbitumen

Vordeckung aus kaltselbstklebender streifenweise RESITRIX® CL ca. 200
Bitumenbahn mit abgeflammter Verklebung mit
PE-Trennfolie PU-LMF-02

vollflachige RESITRIX®CL ca. 1500
Verklebung mit
HeiRbitumen

Bevorzugte Verlegevariante
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6.12 VERKLEBUNG MIT RESITRIX°CL AUF ALTDACHERN (SANIERUNG OHNE ZUSATZDAMMUNG)

Normalbitumen Blasen, Falten, Schmutz, streifenweise
Elastomerbitumen Unebenheiten beseitigen Verklebung mit
Polyurethan- PU-LMF-02

Ortschaum

6.13 LOSE VERLEGUNG MIT MECHANISCHER BEFESTIGUNG MIT RESITRIX°MB / RESITRIX®CL

Mineralwolle-Platten (MW)nach DIN EN 13162

Typ DAA-dm
nur fiir nicht genutzte Dacher

Polystyrolhartschaum-Platten (EPS)
nach DIN EN 13163

Typ DAA-dm

nur fiir nicht genutzte Dacher

Typ DAA-dh
auch fiir genutzte Dacher, begehbar

Polyurethan-/Polyiso-Platten (PUR/PIR)
nach DIN EN 13165
Typ DAA-dh

auch fiir genutzte Dacher, begehbar

Tragkonstruktion, ungedammt, aus
Holzschalung, gespundet/Holzwerkstoff
Stahlbeton

Bimsbeton
Porenbeton

Stahltrapezprofil

Vorhandene Abdichtung (Altdach),
weichmacherfrei

Bevorzugte Verlegevariante

unkaschiert bzw. unbeschichtet

unkaschiert bzw. unbeschichtet
Rohglasvlies, ca. 120 g/m?

Unkaschiert bzw. werkseitig kaschiert

ohne Schutzlage oder Rohglasvlies, ca. 120 g/m?
oder Polyestervlies, ca. 300 g/m? (in Abhangigkeit vom
Zustand der Tragkonstruktion)

Sickenfiller, nicht brennbar

Blasen, Falten, Schmutz, Unebenheiten beseitigen;
Spatere Schrumpfvorgange miissen ausgeschlossen
werden; deshalb Verlegung nur auf Abdichtungen
mit einer funktionierender Horizontalbefestigung im

Dachrandbereich und vor aufgehenden Bauteilen méglich.

RESITRIX®CL

RESITRIX°MB
RESITRIX® CL

RESITRIX°MB
RESITRIX® CL

RESITRIX°MB
RESITRIX® CL

RESITRIX°MB
RESITRIX® CL

RESITRIX°MB
RESITRIX® CL

RESITRIX°MB
RESITRIX® CL

ca. 200

beliebig

beliebig

bis 20°

beliebig

beliebig

beliebig

beliebig ggf. zusatzliche MaRnahmen
gegen Abrutschen vornehmen.

Die Einbaubedingungen des Dammstoffherstellers sind zu beachten; ggf.
zusitzliche MaRnahmen gegen Uberschreitung der Temperaturbestindigkeit
von EPS (s. auch Hinweise unter Abschnitt 3, Allgemeine Planungshinweise)
vornehmen. Erhohte Bahneniiberlappung sowie Schweillbreite von 8 cm
beachten. Anzahl und Anordnung der Bahnenbefestiger nach DIN EN 1991,
Flachdachrichtlinien sowie Werksangaben.
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6.14 VERLEGUNG ALLER RESITRIX®-DICHTUNGSBAHNEN UNTER AUFLAST BZW. NUTZSCHICHT

nicht genutzt

genutzt, begehbar

genutzt, befahrbar

Bevorzugte Verlegevariante

Dammstofftyp
DAA-dm
DUK-dh (fir Umkehrdach)

oder

Tragkonstruktion
ohne Warmedammung

Dammstofftyp
DAA-dh
DUK-dh (fir Umkehrdach)

oder

Tragkonstruktion
ohne Warmedammung

Dammstofftyp

DAA-ds

DAA-dx

DUK-ds (fir Umkehrdach)

oder

Tragkonstruktion
ohne Warmedammung

Kies

Extensivbegriinung

Begehbare Dacher
(z.B. Terrassenaufbau)

Extensivbegriinung,
Intensivbegriinung

befahrbare Dacher (z.B. Parkdach,
Parkdeck, Hofkellerdecke)

Extensivbegriinung,
Intensivbegriinung

RESITRIX°MB
RESITRIX®CL

RESITRIX®SK Partial Bond
RESITRIX°SK W Full Bond
RESITRIX®

RESITRIX®SK W Full Bond
RESITRIX°MB
RESITRIX®CL

RESITRIX®SK Partial Bond

RESITRIX®SK W Full Bond
RESITRIX®

RESITRIX°SK W Full Bond

RESITRIX®CL
RESITRIX°SK W Full Bond

RESITRIX®°SK W Full Bond

Die Einbaubedingungen des Dammstoffherstellers sind zu beachten.

Zwischen Dammschicht und Dichtungsbahn sind keine Trennlagen
erforderlich.

Zwischen Dichtungsbahn und Auflast/Begriinung sind ggf. Schutzlagen
bzw. Schutzschichten anzuordnen.

Ggf. sind zusatzliche MaBnahmen gegen Abrutschen vorzunehmen.

Art und Dimensionierung der Auflast sind abhangig von Nutzung,
Windsogbelastung und statischer Belastbarkeit der Tragkonstruktion.

Bei Sanierung von Altdachern ist vorher der Zustand des vorhandenen
Dachaufbaus zu priifen.

Bei Intensivbegriinungen sollten die Einzelschichten einschlieRlich
RESITRIX® SK W Full Bond zusatzlich vollflachig verklebt werden
(Kompaktdach).

Bei Umkehrdachern soll die RESITRIX®-Dachabdichtung ebenfalls
vollflachig verklebt werden.

Die Abdichtung im Bereich von befahrbaren Flachen ist vollflachig zu verkleben.
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7.1 LOSE VERLEGUNG MIT MECHANISCHER BEFESTIGUNG

eben, frei von Spannungen, Blasen, Falten, scharfen Kanten, Graten und
Rauhigkeiten, schadlichen Fugen, usw.

Ggf. sind geeignete Trennlagen auf nicht vertraglichen Untergriinden anzuordnen.
Zusatzliche Randfixierung mit Einzelbefestigern

Buildex SM 8040 ISO-TAK TPP 8040 (Twinpeak)
Duve TE 4 SFS Isofast IR2 82 x 40

Ejot HTV 82/40 Zahn ZKSK

Ejot HTK-M-100 55/70 AFAST PS-48090/PS-4,8
Etanco 82 x 40 (verstarkt) AFAST RBP 48 PLUS

Eurofast TRP/TRPS-45-100 EUROFAST DVP EF 82/40D
Gundram End A 82 x 40 oval Ejot HTK-M-100 55/70

mind. 10 cm
mind. 13 cm auf unkaschiertem Polystyrol - Hartschaum mit Rohglasvlies,
Baustoffklasse A2, mind. 120 g /m?

HeiBluftschweilung

mind. 8 cm

7.2 VERLEGUNG MIT AUFLAST

Bei Ausbildung als Umkehrdach mit
extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS)
Typ DUK-dm, dh, ds, dx gelten folgende

Zusatzforderungen:

eben, frei von Spannungen, Blasen, Falten, scharfen Kanten, Graten und Rauhigkeiten,

schadlichen Fugen, usw.

Ggf. sind geeignete Trennlagen auf nicht vertraglichen Untergriinden anzuordnen.

Zusatzliche Randfixierung mit Einzelbefestigern nur bei lose hochgefiihrten An- und Abschliissen.

Kies Plattenbelag
(ungenutztes Dach) (begehbares Dach)
Entspr. DIN EN 1991; Entspr. DIN EN 1991;
Mind. 5 cm Mind. 4 cm
geeignete Schutz- Schutzlage und
lage bei Abweichung Dranschicht nach
von Rundkorn Vorgabe des Planers
max 5°

mind. 5 cm

Betonbelag Pflasterbelag
(befahrbares Dach) (befahrbares Dach)

Dicke und Betongiite Dicke Pflaster
nach statischer Vorgabe mind. 10 cm

Schutz- und Gleit- Feinkiesschiittung

schicht aus 2 Lagen (Splitt), dranféhig,

PE-Folie, jeweils mind. 3 cm bis 5 cm dick,

0,2 mm dick. Kérnung 2 mm bis 5
mm, auf geeigneter
Schutzlage

max. 5°

Ausbildung von Rampen mit groRerer Neigung
durch geeignete konstruktive MaBnahmen zur
Aufnahme der Schubkrafte (z.B. Verankerung).

mind. 8 cm auf unkaschiertem Polystyrol-Hartschaum

HeiBluftschweilung

mind. 4 cm

Anordnung einer Rieselschutzlage aus reiRfestem, diffusionsoffenem, nicht
wasserspeicherndem Vlies, ca. 150 g/m? ; besser Sekundarabdichtung,

Dachabdichtung vollflachig verklebt; diffusionsoffene Sekundarabdichtung

Dachneigung unterhalb der Dachabdichtung in Verbindung mit
Verbundpflaster betragt mind. 2,5 %; im Langsgefdlle von Rinnen

mind. 0,5%.






